ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว อุณหภูมิการเกิดผลึก อุณหภูมิหลอมผลึก การหลอมเหลวผลึก (∆Hm) และความร้อนของการเกิดผลึก (∆Hc) ของพอลิเมอร์ผสม PVA/Na-CMC/แป้ง ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ความเข้มข้นของกลีเชอรอล 0 และ 15 %wt 

	พอลิเมอร์ผสม PVA/Na-CMC/แป้ง
	ความเข้มข้นของกลีเชอรอล (%wt)
	สมบัติทางความร้อน

	
	
	Tg (°C)
	Tc (°C)
	∆Hc(mJ)
	Tm (°C)
	∆Hm(mJ)

	100/0/0
	0
	74
	-
	-
	189
	8.7

	0/100/0
	0
	123
	-
	-
	-
	-

	50/50/0
	0
	73
	-
	-
	193
	5.8

	45/45/10
		0	
	-
	154
	208.8
	186
	164.1

	40/40/20
	0
	-
	154
	208.7
	176
	292.7

	35/35/30
	0
	-
	154
	84.6
	178
	559.6

	30/30/40
	0
	-
	163
	139.2
	195
	129.5

	50/50/0
	15
	-
	-
	-
	170
	6.6

	45/45/10
	15
	-
	138
	253.3
	180
	477.4

	40/40/20
	15
	-
	156
	253.3
	174
	345.3

	35/35/30
	15
	-
	157
	181.9
	177
	284.7

	30/30/40
	15
	-
	162
	162.3
	177
	606.1



