[image: ]รูปที่ 1 ค่าการทนต่อแรงดึง ณ จุดขาด (stress at break) และร้อยละการยืด ณ จุดขาด (percentage strain at break) ของพอลิเมอร์ผสม PVA/Na-CMC/แป้ง ที่อัตราส่วนต่างๆ 
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